Nach der Einteilung des Aushärtens, werden auch die verschiedenen Klebstoffarten eingeteilt.





Klebstoffarten :


1.) physikalisch härtend :


	a.) Lösungsmittelklebstoffe : 


		- Bindemittel ca. 35 % (Polyester oder Nitrocellulose)


		- Lösungsmittel  65 % (Aceton, Alkohol u. Ester)


		- z.B. UHU-Alleskleber (Polyvinylester(B), 						Essigsäuremethylester (LM)


	b.) Leime :	- wäßrige Lösungen von Pflanzlichen, tierischen oder synthetischen 			Polymeren


		- Bindemittel : Glutin, Stärke, Casein, Dextrin


		- Verwendung : vorwiegend für Holzverleimung


	c.) Emulsionsklebstoffe / Dispersionsklebstoffe :


		- Bindemittel liegt in Tropfenform oder fest im Wasser vor


			( Polyester, Polyvinylester, Polyurethane, Kautschuk )


		- LM : Wasser


		- meist verbreiteter Klebstofftyp


	d.) Schmelzklebstoffe : 


		- werden in festem Zustand (z.B. als Pulver oder Folie) zw. die 				Fügeteile gebracht und durch Erwärmen aufgeschmolzen; nach 			dem Abkühlen erstarrt der Klebstoff	


		- Bindemittel : Polyamide, Polyester und Styrol-Butadien-Copolymere


		- Abbindebeschleunigung : durch Abkühlen


2.) chemisch härtend :


	- werden auch als Reaktionskleber bezeichnet, da das Bindemittel erst später in 	   einer Polyreaktion entsteht


	a.) Einkomponentenkleber :	


		- enthalten nur ein Monomer


		- die Luftfeuchtigkeit setzt die Polyreaktion in Gang


		- Monomeren : Vinyl- und Acrylmonomeren( Polymerisation


		- Binden in Sekunden ab (Sekundenkleber)


		- z.B. Cyanacrylaten ( Polymerisation


		- Abbindebeschleunigung : durch hohe Luftfeuchtigkeit


	b.) Zweikomponentenkleber :


		- Polyreaktion zwischen zwei Monomeren


		- Monomeren : z.B. Metacrylsäureester ( Polymerisation


		- dazu zählen : Epoxidharze und Polyurethane durch Polyaddition


				Phenolharze durch Polykondensation


		- Abbindebeschleunigung : durch Temperatur bis 180 0C


3.) nichthärtend :


	     Haftklebstoff : 


		- werden als Film auf die betreffende Fläche gestrichen und sind 				mehrfach benutzbar


		- wachsartige Kleber


		- Bindemittel : Polyacrylate und Kautschuk, der die Kleber lange  Zeit 			weich hält


		- z.B. Hansaplast, Tesa - Film)


		- Abbindebeschleunigung : nicht möglich
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